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Colchão infantil, confeccionado em espuma 
com densidade s-23 e espessura 0,12 cm 
tecido liso, com tratamento antiácaro, 
antifúngico e antialérgico com capa de 
corvin com zíper medidas: largura 0,70cm, 
altura 0,12 e comprimento 1,30cm, com 
certificado do INMETRO 

UN 30 

2 

Placa de tatame em EVA (creches I, II, III) 
dimensões: 1000mm x 1000mm; espessura: 
20 MM - TA1. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
Tamanho das placas: 1000 MM X 1000 MM 
+/- 10 MM; Espessura: 20 MM +/- 10 
MM.CARACTERÍSTICAS: Placas de tatame 
intertravadas e bordas de acabamento, 
confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, 
com superfície texturizada, siliconizada, 
antiderrapante e lavável; Densidade entre 
150 E 180 gramas por centímetro cúbico; 
Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. Os encaixes 
devem proporcionar a junção perfeita das 
peças; as arestas de bordas e placas devem 
ser uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. Garantia mínima de três 
meses a partir da data da entrega, contra 
defeitos de fabricação. 
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